4.2 Asbest

Generelt:

Kartlegging av asbest er basert pa visuell gjennomgang av bygget og prevetakninger der det er mistanke
om asbestforekomst. Det tas forbehold om at asbest kan ligge i skjulte lag i vegger eller etasjeskillere osv.
Forholdsregler mé derfor tas ved demontering og rivearbeider. Asbest skal merkes med gult klistremerke
med svart tekst ”Asbest”.

Det er vanlig at asbesttilstanden risikovurderes i forhold til spredningsfare, serlig i de tilfeller det er
aktuelt & la de asbestforurensede materialene sta i bygget.

Risikograd 1: Ingen risiko for spredning av asbestfibre. Materialer hvor asbestfibrene er sterkt bundet til
grunnmateriale, enten brent eller limt inn (eternit, pernitt, gulvbelegg og pakninger i rer)

Risikograd 2: Liten risiko for spredning av asbestfibre. Materialer som gruppe 1, men pavirket av syre,
sterk varme, avkjeling og sterk mekanisk pavirkning (eternit, pernitt, gulvbelegg, vindusbrett som har
veert utsatt for mekanisk og termisk pavirkning)

Risikograd 3: Stor risiko for spredning av asbestfibre. Der fibre ligger lost bundet til grunnmaterialet.
(Avretningsmasse, rerisolasjon, lim under gulvbelegg, asbetoloux-plater, stov med asbestinnhold)

Lovverk:

Produktforskriften (import- og omsetningsforbud fra 1980), forskrift om utferelse av arbeid, kap 4
asbestarbeid. ’ J
Deklarering:

Avfallsstoffnummer: 7250

EAL kode: 170601

Plassering/ innhold:

Asbest er benyttet mellom 1920 — 1985.

Kan finnes i vegg- og takplater, som brannskiller, rerisolering og i ventilasjonskanaler. Opplysninger om
asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser, produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit m.m.,
forteller at platene kan inneholde asbest.

Fjerning og hiandtering:

Alle virksomheter som skal utfere fjerning av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.
Alle deler av asbestforskriften m4 folges. Det skal opprettes undertrykksoner slik at spredning til
omgivelsene unngés. Det skal brukes egnet verneutstyr. Asbestholdig stev skal fjernes pé det sted det
oppstér. Ved bruk av avsug skal avsuget luft ikke fores tilbake til arbeidslokalet, men renses og ledes ut i
friluft. Asbesten skal pakkes i plast, oppbevares i en merket og l&sbar container og leveres til godkjent
deponi. Arbeidsstedet skal rengjeres etter avsluttet jobb.




4.3 PCB

Generelt:

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe syntetiske klorforbindelser som er giftige, tungt nedbrytbare og
bioakkumulerende. PCB kan blant annet bidra til gkt krefirisiko og svekket immunforsvar, noe som gker
mottakelighet for infeksjoner og sykdommer.

Det finnes 209 forskjellige PCB-varianter, hvorav 60 er identifisert. Grunnet de gode egenskapene til PCB
ble stoffet benyttet i en rekke bygningsmaterialer:

Isolerglassruter (norskproduserte fra 1965 frem til 1975, utenlandske fra 1965 frem til 1979)
Fugemasser (Polysulfid 1960 - 1978)

Isolasjons- og kjglemiddel i elektrisk utstyr

Kondensatorer i kjeleskap, lysrerarmaturer og elektrlske apparater

Maling

Gulvbelegg

Betong og murpuss

Ulike kabler

Hydraulikkolje

Gummilister
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Vurderingskriterier mht. karakterisering og disponering av PCB-forurenset avfall baseres pé folgende
grenseverdier/normverdier (jf. avfallsforskriften og SFTs veileder 99:01a):

e  Farlig avfall (spesialavfall): PCB > 50 mg/kg 1)

o  Lavforurenset (over grensen for mest falsomt arealbruk): PCB = 0,01 — 50 mg/kg ')

e  Rene masser (under grensen for mest folsomt arealbruk): PCB < 0,01 mg/kg ')

! mg/kg oppgis ogsa ofte som ppm (parts per million).
Avfallet ma klassifiseres iht. ovennevnte grenseverdier/normverdier og leveres til mottak med konsesjon
for denne type avfall, alternativt disponeres etter spesiell tillatelse fra SFT eller Fylkesmannens
miljgvernavdeling.

Lovverk:

Produktforskriften, Avfallsforskriften, kap. 11
Isolerglassruter

Deklarering

Avfallsstoffnummer 7211

EAL-kode 170902.

Plassering/ innhold

PCB har vert brukt som et tilsatsstoff i limet som ligger mellom glasset og karmen. Man kan gé ut fra at
norskproduserte isolerglassvinduer produsert mellom 1965 og 1975 inneholder PCB. I importerte vinduer
regner man med at PCB har vert i bruk frem til 1979. Mengden PCB anslés til 50-70 gram per kvm vindu.
Fjerning og handtering

PCB-holdige isolerglassvinduer er farlig avfall. Vinduene skal leveres hele for & redusere faren for
avdamping/utslipp av PCB. Se www.ruteretur.no for informasjon om levering.

Merkeplikt

Iht. Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljefarlige kjemikalier og andre produkter
(produktforskriften) § 3-1, er det merkeplikt for PCB-holdige isolerglassvinduer som star i bygget.
Hensikten er & sikre at isolerglassvinduene leveres som PCB-holdig farlig avfall nar de skiftes ut.




PCB holdig fugemasse, maling og merteltilsetning
Deklarering
Avfallsstoffnummer; 7210
EAL-kode: 170902
Plassering/ innhold .
PCB har vert tilsatt klorkautsjukmaling, og er ogsa brukt i murpuss, avrettingsmasse, sparkelmasse og
betonglim.
Aktuelt i betong fra perioden 1960 — 1978.
Fjerning og handtering
Dersom materialet inneholder med enn 50 ppm (0,005%) PCB, skal det leveres til godkjent mottak for
farlig avfall,

Lysarmatur
Plassering/ innhold
PCB i kondensator dersom det er produsert for 1980
Fjerning og hindtering
Dersom lysrerarmaturene er produsert for 1980, inneholder de kondensatorer med PCB. Fra 1.1.2005, ble
disse forbudt 4 ta i ombruk eller ha i bruk. Eventuelle PCB- kondensatorer skal ikke klippes ut fra
armaturet. Armaturene tas ned hele og leveres godkjent mottak for farlig avfall og til retursystemet for
EE-avfall. Lysstoffrer tas ut og legges i egnet emballasje slik at de ikke knuses.

4.4  Bromerte flammehemmere

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11

Deklarering:

Avfalsstoffnoummer: 7155

EAL kode: 170204

Plassering/ innhold

Bromerte flammehemmere (BFH) brukes for & gjore produkter mindre brannfarlige. Det finnes omkring
70 ulike bromerte flammehemmere, men det har vert spesiell fokus pa de polybromerte difenyleterne
(PBDE), som blant annet bestér av penta-, okta- og deka-BDE, de polybromerte bifenylene (PBB),
tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromsyklododekan (HBCDD) p& grunn av deres helse- og
miljeskadelige effekter. Disse kan finnes i bl.a. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter),
tekstiler, transportmidler, isolasjonsmaterialer av EPS og cellegummi.

Fjerning og hindtering

Dersom avfallet inneholder mer enn 0,25 vektprosent av ett av stoffene nevnt ovenfor, defineres det som
farlig avfall. Det ma da deklareres og leveres til et lovlig mottak for farlig avfall. Ellers skal det leveres til
| godkjent mottak for forbrenning.




4.5  Impregnert trevirke

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11

Deklarering

Avfallsnummer:

CCA trevirke: 7098

Kreosotbehandlet trevirke: 7154

EAL-kode: 170204

Plassering/ innhold

e Saltimpregnert (CCA-impregnert)

Grennlig farge. Terrassegulv, vindskier, utvendig kledning, grunnmursviller, lekeapparater og
ledningsstolper

e Kreosotimpregnert

Gr4, brun eller svart overflate, kan lukte tjeere. Takbord, jernbanesviller og ledningsmaster.

o Tinnorganisk impregnert

Fargeles, men merket med skilt. Derer, vinduer, hagemebler,

e Klorfenol impregnert

Brun overflate. Benyttet frem til 1980. Terrasser, kledning, brygger, laftet tammer, dyppimpregnering av
trevirke, baderomspanel, bestrykning av soppbefengt trevirke.

Fjerning og handtering .
Bygningsdeler med impregnert trevirke skal demonteres helt, hansker ber benyttes. Leveres til godkjent
mottak for farlig avfall.

4.6 Kvikksolv

Lovverk:
Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11
Deklarering:
Avfallsstoffnummer 7086
EAL-kode 200121
Plassering/ innhold
Vannldser under sluk pé tannlegekontor, sykehus og andre plasser kvikksglv har vart benyttet,
termometer, vippebrytere, lysstoffrer, spareperer, kompaktlysrer mv. inneholder kvikkselv (se ogsa EE-
avfall).
Fjerning og handtering
Lysstoffrar og lyspaerer levers i egnet beholder slik at de ikke knuses. Leveres til godkjent mottak for EE-
avfall.




47  Bly

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11

Deklarering:

Avfallsnummer: 7092

EAL- kode: 170403

Plassering:

Metallisk bly: Takplater, beslag pa tak, piper og skorsteiner, Avlapsrer av stepejern (soilrer) med blyskjet
(til cal975. Vanlige 110 mm ror har ca. 0,8 kg bly per skjet), servanter, akkumulatorer, batterier,
ventilasjonsrar, blyrer, dekorative innslag i vinduer.

Fjerning og hindtering

Bly leveres sortert til godkjent mottak for metall eller farlig avfall.

4.8  Pipestein og brannskadede bygningsdeler

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap 11

Deklarering:

Avfallsstoffnummer: 7152

EAL kode teglstein: 170106

EAL - kode evrige materialer: 170903

Plassering

Den innvendige pipesteinen inneholder PAH dersom pipen har vart i bruk. Brannskadede bygningsdeler
er forurenset av PAH.

Fjerning og handtering

Hvis konsentrasjonen PAH overstiger 0,1 % i avfallet skal det regnes som farlig avfall og leveres til
godkjent mottak. For én type PAH, benzo(a)pyren, er grenseverdien satt til 0,01 %. I de nedsotede
fraksjonene av avfallet er det rimelig & anta at de nevnte konsentrasjonene overskrides, og at de nedsotede
fraksjonene derfor mé regnes som farlig avfall.

4.9  Oljetank og fyrkjeler

Lovverk:

Forurensningsforskriften. Avfallsforskriften, kap.11

Deklarering pa fyringsoljen:

Avfallsstoffnummer: 7023

EAL kode: 130701

Fjerning og hindtering

Tanker og utstyr ma temmes for olje, rengjores og leveres til godkjent mottak for EE-avfall. Rengjeringen
skal utferes av godkjent firma. Oljen skal deklareres og leveres til mottak for farlig avfall. NB: Ved
ol;elekkasje kan det oppsté forurensning pa dekke og i grunnen. Eventuelle termostater, pressostater og
kondensatorer skal demonteres og leveres separat som farlig avfall dersom de inneholder kvikksalv.




4.10 Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Generelt

Elektrisk og elektronisk avfall inneholder ofte helse- og miljeskadelige stoffer og skal demonteres separat
for innlevering til godkjent mottak for elektrisk og elekironisk avfall, enten det inneholder miljofarlige
stoffer eller ikke. Utstyr som ikke inneholder PCB kan imidlertid vurderes brukt om igjen, men slik bruk
skal dokumenteres.

Kabler, ledninger, brytere, stikkontakter, forgreninger, fordelingsbokser, belysning, ledninger,
sikringsskap, hovedstramspaneler etc. som blir bergrt av rehabiliteringen finnes og demonteres i sin
helhet. Alt skal ombrukes eller leveres til mottak for elektrisk og elektronisk avfall.

EE- avfallet skal sorteres i fire fraksjoner pa byggeplass for transport:
o  Storre robuste enheter som ikke knuser, eller skader hverandre under transport og lagring.
e  Mindre eller knuselige enheter
e  Lystoffrer, sparepaerer og annet kvikksglvholdig avfall, skal ikke knuses
e Kabler og ledninger ’

EE- avfall er gratis & levere.

Lovverk:
Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11

Kjslemsbler og kjoleanlegg
Plassering/ innhold
Kjelemebler og skumplastmaterialer i isolasjonen rundt kjsleskap og kjsleanlegg av typen XPS,
Polyuretan eller PF, kan inneholde KFK. Nyere kjslemebler inneholder ikke KFK, men andre mindre
miljeskadelige stoffer.
Fjerning og handtering
Kjelemgbler av nyere dato uten KFK kan leveres som EE-avfall som sterre robuste enheter som ikke
knuser, eller skader hverandre under transport og lagring. Lese kjoleanlegg som inneholder KFK - gass
leveres til godkjent mottak for avtapping av KFK, faste kjoleanlegg ma tappes av kuldeentreprener pé
stedet. Eventuelle kvikksglvbrytere mé fjernes, sorteres ut, deklareres og leveres separat til godkjent
mottak for farlig avfall.

Termostater, trykkmalere, beredere og fyrkjeler
Plassering/ innhold
Brytere pa termostater i bl.a fyrkjeler og varmtvannsberedere samt trykkmalere i bla. ventilasjonsanlegg
inneholdt kvikkselv frem til 1960. Gamle varmtvannsbereder produsert for 1960 inneholder som regel en
kvikkselvbryter.
Fjerning og handtering
Leveres hele til godkjent mottak for EE-avfall.
Brytere og trykkmélere med kvikkselv skal demonteres av teknisk utstyr, deklareres og leveres hele til
mottak for farlig avfall.




4.11 Klorparafiner

Generelt

Klorparafiner er en stoffgruppe som deles i grupper etter kjedelengde og klorinnhold: kortkjedete (SCCP)
C10-13, mellomkjedete (MCCP) C14-17 og langkjedete (LCCP) >C17. Det er forbudt & produsere,
importere, eksportere, omsette og bruke kortkjedete klorparafiner i Norge. Videre bruk og omsetning av
stoffblandinger og produkter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent kortkjedete klorparafiner er
forbudt. Klorparafiner blir brukt blant annet som mykner og brannhemmer i plast, samt i isolasjons- og
tetningsmateriale.

Fugemasse fra ca 1975 til slutten av 1980-tallet kan inneholde klorparafiner som gjor fugemassen til
farlig avfall.

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11

Deklarering: !

Avfallsstoffnummer 7159

EAL-kode 170903

Plassering/ innhold

Stoffene har vaert brukt som mykgjerere i maling og plast. Vinduslim og gummilister i isolergiassruter
produsert senere enn 1975 kan ha innhold av klorparafiner. Klorparafiner har ogsé blitt benyttet i
fugemasser, PVC, fugeskum rundt derer og vinduer, maling, rer og tanker av glassfiberarmert polyester.
Fjerning og handtering

Produkter med klorparafiner skal ved kassering deklareres og leveres som farlig avfall til godkjent
mottak/behandlingsanlegg.

4.12  Ftalater

Generelt

Gruppen ftalater bestdr av mange forskjellige stoffer. Det er i dag tre typer ftalater som regnes som farlig
avfall. grenseverdien for farlig avfall er for DEHP og DBP 5000 mg/kg. For BBP er grenseverdien for
farlig avfall 2500 mg/kg. Ftalater brukes hovedsakelig som mykner i plast, serlig i PVC ogsé kalt vinyl.
Myk PVC-plast brukes i bygninger til en rekke produkter, for eksempel gulv- og takbelegg samt kabler.
Ftalater finnes i andre produkter som tetningsmidler, lim, maling og lakk.

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11

Deklarering:

Avfallsstoffnummer 7156

EAL-kode 170903

Plassering/ innhold

I PVC herunder: gulv- og takbelegg, membraner for vatrom, vinyltapet, PVC-isolerte kabler og
fugemasse

Fjerning og handtering

Produkter med ftalater skal ved kassering deklareres og leveres til godkjent mottak/behandlingsanlegg




4.13 Metaller

Generelt
Metaller har blitt tilsatt for eksempel maling, i en &rrekke som fargepigmenter. Produksjon og bruk av
metaller i maling er i dag regulert i forskrifter i Norge.

Bly (Pb)

Bly har tidligere blitt brukt som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 60 mg/kg og 2500 mg/kg bly
gjor at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for bly er 2500 mg/kg.
Produksjon og bruk av blyholdig maling er nd regulert i norske forskrifter.

Kadmium (Cd)

Kadmium har blitt brukt som tilsetning i maling inntil 2002 da dette ble forbudt. Konsentrasjoner mellom
1,5 mg/kg og 1000 mg/kg gjer at malt betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for
Kadmium er 1000 mg/kg.

Kvikksselv (Hg)
Kvikksglv brukes som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 1 mg/kg og 1000 mg/kg gjer at malt
betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for Kvikkselv er 1000 mg/kg.

Sink (Zn)
Sink brukes som tilsetning i maling. Konsentrasjoner mellom 200 mg/kg og 25 000 mg/kg gjer at malt
betong er lettere forurenset materiale. Farlig avfallsgrensen for sink er 25 000 mg/kg.

Lovverk:

Produktforskriften. Avfallsforskriften, kap. 11
Deklarering:

Avfallsstoffnummer 7051-7053

EAL-kode 170903

Plassering/ innhold

Fjerning og handtering
Knust betong med maling og/eller puss som er lettere forurenset kan ikke disponeres fritt, som for
eksempel til opptyllingsformél, med mindre dette utredes narmere og avklares med aktuelle myndigheter.

Betong som er dekket med maling eller puss, slik at den er lett forurenset, leveres til avfallsmottak som
kan ta i mot lettere forurenset betong. Maling og puss kan enten fjernes fra betongen, og leveres som egen
fraksjon, eller hele betongen, med maling og puss, kan leveres som forurenset betong, iht. de verdier som
er aktuelle. Avfallsmottaket opplyses om den prevetakingen og de konsentrasjoner som er funnet, slik at
denne betongen blir riktig handtert.

Malt trevirke som ikke har konsentrasjoner av metaller eller PCB over grensen for farlig avfall, leveres til
godkjent forbrenningsanlegg.




